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Quaality Analysis. ..

Innovative Technologies

Certificado de»Ana'lisis

Material de Cuarzo Estéril Fi ino
(Malla -200)

Material excenta de:
e Au: <5ppb
e Ag: <0.4 ppm
e Cu:<2ppm
e Pb: <5ppm
® Zn:<2ppm

Método de Andlisis
La metodologia de anélisis empleada fue:

Au: Ensayos al Fuego — Finalizacién por Absorcién Atémica - ppb

Ag, Cu, Pb y Zn: Digestién Total nivel geoquimico — Finalizacién AA.- ppm

Recomendaciones

El valor convencionalmente verdadero de la muestra patrén se ha determinado mediante
prueba de laboratorio. Las condiciones de almacenamiento son determinantes para la
estabilidad del valor de la muestra.
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Innovative Technologies

Certificado de Anilisis

Material de Cuarzo Estéril
(1/2 Inch)

Material excenta de:
e Au: <5ppb
e Ag: <0.4 ppm
e Cu:5ppm
* Pb: <5ppm
* Zn: <2ppm

Método de Analisis
La metodologia de anélisis empleada fue:

Au: Ensayos al Fuego - Finalizacién por Absorcién Atémica - ppb

Ag, Cu, Pb y Zn: Digestién Total nivel geoquimico - Finalizacién AA.- ppm

Recomendaciones

El valor convencionalmente verdadero de la muestra patrén se ha determinado mediante
prueba de laboratorio. Las condiciones de almacenamiento son determinantes para Ia
estabilidad del valor de la muestra.
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